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PREGUNTA 1 :
Muchos artículos de cocina están hechos a base de teflón. El teflón (PTFE) es el polímero del tetrafluoroetileno (monómero). 
Con respecto al monómero, señale la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F): 
I) Su fórmula es C2F4
II) Posee un enlace sigma y un pi. 
III) Pertenece a la familia de los alquinos. 
A) VFF 
B) VVV 
C) VFV 
D) FVV 
E) FFF 
RESOLUCIÓN :


Rpta. : "A"

PREGUNTA 2 : 
Los polímeros sintéticos son aquellos producidos por el ser humano. El polímero que presenta propiedades antiadherentes, debido a que los átomos de flúor protegen las moléculas en todas las direcciones evitando que se oxiden o disuelvan es: 
A) PVC 
B) teflón 
C) polipropileno 
D) poliestireno 
E) polimetacrilato de metilo 
RESOLUCIÓN :
Un polímero es una macromolécula compuesta por 1 o varias unidades químicas (conocidas como monómeros) que se repiten a lo largo de toda la cadena. 
El politetrafluoroetileno (teflón) es un polímero similar al polietileno, en donde los átomos de hidrógeno han sido sustituidos por flúor. 

El teflón tiene propiedades antiadherentes debido a que los átomos de flúor protegen las moléculas en todas las direcciones evitando que se oxiden o disuelvan. 
Rpta. : "B"

PREGUNTA 3 :
Respecto a los polímeros, analice si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) e indique la secuencia correcta. 
I) Solo existen polímeros orgánicos. 
II) Un polímero es una especie de alta masa molar. 
III) Entre otras posibilidades, pueden obtenerse por reacciones de adición o de condensación. 
IV) Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 
A) VVV 
B) VVF 
C) VFV 
D) FVV 
E) FFF 
Rpta. : "D"
PREGUNTA 4 :
¿Cuáles de las especies químicas son polímeros? 
I) Poliestireno. 
II) Polietileno. 
III) Teflón. 
IV) Nylon. 
V) Policloruro de vinilo (PVC). 
A) I , II y V 
B) I , II y IV 
C) II , III y V 
D) III , IV y V 
E) Todos 
Rpta. : "C"
PREGUNTA 5 :
Respecto a los polímeros: 
I) Están formados por muchas unidades repetidas . 
II) La mayor parte de los polímeros sintéticos son inorgánicos 
III) Entre los polímeros naturales tenemos , las proteínas, los ácidos nucleicos , la celulosa , el caucho , etc 
es(son) incorrecta(s): 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) II y III 
D) I y II 
E) I , II y III 
Rpta. : "B"
PREGUNTA 6 :
Respecto a los polímeros : 
I) Una proteína es el monómero de un aminoácido 
II) Cuando un polímero se forma por medio de uniones de un solo tipo de monómero se le denomina homopolímero . 
III) En la naturaleza encontramos muchas sustancias que llegan a tener masas moleculares hasta millones de unidades de masa atómica tal como el almidón, celulosa, ácidos nucleicos 
es(son) correcta(s): 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y III 
D) I y II 
E) I , II y III 
Rpta. : "E"
PREGUNTA 7 : 
¿Cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas ? 
1) Los polímeros se producen por la unión de cientos miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros. 
2)El algodón es un polímero natural. 
3) La mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos. 
4) El policloruro de vinilo tiene por monómero al cloruro de vinilo. 
5) Según la estructura química de los monómeros, los polímeros se clasifican en: polímeros alternados, polímeros en bloques y polímeros de injerto. 
6) Un copolímero está formado por un monómero que se repite 2 ó 3 veces 
7) El poliestireno y el policloruro de vinilo son ejemplos de homopolímeros. 
8) Un polímero termoplástico se ablanda al calentarlo mientras que un polímero termoestable se endurece (a altas temperaturas puede descomponerse). 
9) En la naturaleza existen una gran cantidad de polímeros. 
A) 3 
B) 5 
C) 9 
D) 6 
E) 4 
Rpta. : "C"
PREGUNTA 8 :
Responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones según corresponda: 
I) Una sustancia susceptible de polimerización puede ser una molécula orgánica con enlaces dobles. 
II) El valor agregado de un polímero es mayor que el correspondiente al monómero del cual se produce. 
III) El polietileno es un copolímero. 
A) VVV 
B) VVF 
C) FVV 
D) FVF 
E) FFF 
PREGUNTA 9 :
Respecto a los polímeros, relacione adecuadamente las siguientes columnas e indique las alternativas correctas: 
I) Copolímero 
II) Homopolímero 
III) Monómero 
a) A 
b) AA AA 
c) ABAB 
A) Ia, IIb, IIIc 
B) Ic, IIb, IIIa 
C) Ic, IIa, IIIb 
D) Ib, IIc, IIIa 
E) Ib, IIa, IIIc 
PREGUNTA 10 :
Los polímeros son macromoléculas que pueden ser naturales como el cuero o artificiales , como el polietileno. 
¿Qué aseveraciones son falsas respecto a estas sustancias? 
I) En forma artificial se obtienen en una reacción llamada polimerización, a partir de unidades pequeñas llamadas monómeros. 
II) Si en la estructura hay más de 100 monómeros, se llaman homopolímeros. 
III) Los termoplásticos son aquellos que tienen la capacidad de fundirse y regresar al estado sólido al bajar la temperatura. 
A) solo I 
B) solo II 
C) solo III 
D) I y II 
E) II y III 
PREGUNTA 11 :
Los polímeros son compuestos orgánicos constituidos por grandes agrupaciones de moléculas condensadas químicamente. Indique la aseveración incorrecta con respecto a ellos. 
A) En la naturaleza se encuentran diversos polímeros como las pieles, cuero, lana animal, etc. 
B) Se denominan macromoléculas debido a su gran tamaño y masa molecular . 
C) Los ácidos nucleicos, transmisores de nuestra genética hereditaria, son una muestra de polímeros en nuestro cuerpo. 
D) Los polímeros formados por un mismo tipo de monómero se denominan homopolímeros. 
E) Los copolímeros se caracterizan por que al cambiar a un monómero no se afectan sus propiedades físicas. 
PREGUNTA 12 :
Referente a los polímeros, señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones: 
I) El nylon es un polímero que se obtiene por reacción de adición. 
II) El polímero que se utiliza en la ropa protectora de bomberos es el nomex, debido a su alta resistencia al fuego. 
III) Los polímeros solo se pueden formar por repetición de una unidad química (monómero) . 
A) FFV 
B) VFF 
C) FVF 
D) VVF 
E) VFV 
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